
ÉEQ – ATELIER | PASSER DE LA THÉORIE À L’ACTION : ADOPTER L’ÉCOCONCEPTION ET LA RECYCLABILITÉ DES EMBALLAGES    JUILLET 2025 – VERSION 1

Informations sur l’emballage

Description de l’emballage :

•	 Couleur : blanc avec une couche interne 
métallisée

•	 Poids : 17,7 g
•	 Capacité : 500 g
•	 Autoportant
•	 Refermable
•	 Fabriqué au Québec

Composition matérielle : 

•	 Sachet : PE (polyéthylène) avec 
couche interne de PET (polyéthylène 
téréphtalate) métallisé 

•	 Impression sur une surface importante  
de l’emballage

Fonctions techniques de l’emballage :

•	 Haute barrière aux gaz
•	 Protection contre la lumière
•	 Résistance aux déchirures  

et aux perforations
•	 Protection contre l’humidité 

Certification et communication : 

•	 Code de résine #7 (autres plastiques)
•	 Conforme aux normes de la Food and 

Drug Administration (FDA) et du U.S. 
Department of Agriculture (USDA)  
qui certifient la sécurité et la qualité  
des aliments 

Informations sur le produit

Besoins du produit : 

•	 Protection contre l’humidité 
•	 Protection contre la lumière
•	 Protection contre l’oxygène 

Fiche informative
Sachet flexible autoportant  
en PE (Polyéthylène) pour noix



Tableau simplifié sur la recyclabilité du PE souple
(Ce tableau est une version simplifiée provenant des Lignes directrices de recyclabilité des emballages)
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Plastique PE souple  
(Polyéthylène)

Basé sur l’APR Design® Guide 

Voici des indications  
pour augmenter la valeur  
du PE récupéré.

Catégories Corps de l’emballage Étiquette Éléments associés

Préférable 
(ne pose pas 
d’enjeu au tri, au 
conditionnement 
ou au recyclage)

•	 Monomatériau de PE ≥ 90 %  
du poids total de l’emballage

•	 Sans pigmentation, faible 
pigmentation translucide  
ou blanche 

•	 Sans barrière ou revêtement, 
mais lorsqu’ils sont nécessaires, 
privilégier l’oxyde d’aluminium 
(AlOx) ou l’oxyde de silicone 
(SiOx)1 

•	 Additifs ne changeant pas  
la densité du PE 

•	 Impression directe minimale

1 �Les barrières et revêtements à privilégier  
pour le PE souple n’incluent pas l’EVOH  
puisque les seuils de tolérance ne sont pas 
encore déterminés

•	 PE •	 PE

Perturbateur 
(complexifie  
la recyclabilité)

•	 Contenu en PE > 80 % et < 90 % 
du poids total de l’emballage

•	 Pigmentation foncée détectable
•	 Impression directe importante

•	 Papier/carton •	 N/A

Rend l’emballage 
non recyclable

•	 Multicouches de PE avec PLA*, 
PVC (PVDC)*, PET, papier/carton  
et aluminium

•	 Noir de carbone ou autre 
pigmentation non détectable

•	 Additifs dégradables et 
oxodégradables ou changeant  
la densité du PE souple

•	 PVC (PVDC)*
•	 PLA et autres plastiques 

dégradables*
•	 Métal

•	 Métal

* Le PVC (PVDC), PLA et autres plastiques dégradables sont visés par un malus ($) chez ÉEQ

CORPS DE 
L’EMBALLAGE

ÉTIQUETTE



Fiche d’évaluation
Sachet flexible autoportant en PE pour noix

ÉEQ – ATELIER | PASSER DE LA THÉORIE À L’ACTION : ADOPTER L’ÉCOCONCEPTION ET LA RECYCLABILITÉ DES EMBALLAGES  JUILLET 2025 – VERSION 1

Bons coups

Écoconception Recyclabilité

Problématiques

Écoconception Recyclabilité



Fiche d’évaluation
Sachet flexible autoportant en PE pour noix
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Pistes d’amélioration

Écoconception / Recyclabilité



Bons coups

Écoconception Recyclabilité

• Approvisionnement local - Québec
• Les fonctions de l’emballage répondent aux besoins du produit
• Scénario d’usage réfléchi par l’aspect refermable de l’emballage

• Sac de PE avec une pigmentation blanche

Problématiques

Écoconception Recyclabilité

• La mention du code de résine (#7) n’est pas une instruction de tri et n’est pas un
indicateur de la recyclabilité; elle peut confondre le consommateur sur son geste de tri

• La couche interne de PET métallisé rend la résine de PE non recyclable
• L’impression directe sur une surface assez importante de l’emballage peut entraîner

des répercussions sur la pigmentation du PE recyclé et altérer sa qualité

Fiche d’évaluation complétée
Sachet flexible autoportant en PE pour noix
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Pistes d’amélioration

Écoconception / Recyclabilité

• Ajout d’instructions de tri
• Favoriser le monomatériau lorsque c’est possible
• Si les barrières et revêtements sont nécessaires, privilégier l’oxyde d’aluminium (AlOx) ou l’oxyde de silicone (SiOx)
• Il est préférable d’opter pour une impression directe minimale

Fiche d’évaluation complétée
Sachet flexible autoportant en PE pour noix
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